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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

CÓDIGO DA TAREFA: DC-JPR-080216-A6 

FEITOS INSPECCIONADOS: TUNGSTEN SAN FINX, S.L. 
 

 

  

Foto 1 – Vista xeral da zona 

Punto de control Rego San Finx 
augas arriba MR-00632 
M-DC-JPR-080216-A4 

Punto de control Rego San Finx 
augas abaixo MR-00633 
M-DC-JPR-080216-A5 

Manancial Filgueira 
V-17946 

M-DC-JPR-080216-A6 
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Foto 2 – Vista xeral das Minas de San Finx 

POZO NUEVO 

BUENAVENTURA CASTIÑEIROS 2 

BALSAS FINAIS 
Tratamento 

escorrentas + achique 

BALSAS DECANTACIÓN + 
CAMA CALIZA 

Tratamento augas achique 
BALSA SEGURIDADE 

PRANTA 

ZONA PRANTA DE 
LAVADO 

V-17943 
Mostra M-DC-JPR-080216-A1 

V-17944 
Mostra M-DC-JPR-080216-A2 

V-17945 
Mostra M-DC-JPR-080216-A3 
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Foto 3 – Vista da zona de Pozo Nuevo Foto 4 – Detalle do acceso ás galerías de Pozo 

Nuevo 

 

 

Foto 5 – Tubaxes do bombeo de achique de 
Pozo Nuevo 

Foto 6 – Outra perspectiva das conducións de 
achique de Pozo Nuevo 
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Foto 7 – Arqueta de desaugue das bombas de 

achique de Pozo Nuevo. Dende aquí 
canalizaranse as augas en canalización de PVC 

ata a zona da pranta de lavado para o seu 
tratamento 

Foto 8 – Vista da cuneta pola que se canalizaran 
as augas de achique 

 

 

Foto 9 – Cadro eléctrico das bombas Foto 10 – Vista da zona da pranta de 
separación, machaqueo e lavado 



 

 
5 / 8 

 

  
Foto 11 – Balsa excavada que actualmente 

recolle parte das escorrentas da zona situada 
augas arriba. Sobre os 2/3 desta balsa 

executarase a cama de caliza, quedando o 1/3 
restante como balsa de seguridade da pranta. 

Foto 12 – Detalle da entrada á balsa da foto 11. 
Actualmente atópanse conducidas ata aquí parte 

das escorregas da zona. 

  
Foto 13 – Boca de acceso ás galerías do nivel 4 

de Buenaventura.  
Foto 14 – Detalle das augas que saen do nivel 4 

de Buenaventura, e que se corresponden 
principalmente coas provenientes do nivel 6 de 

Pozo Nuevo, debido ao sistema de vasos 
comunicantes existente. Procédese á mostraxe 

M-DC-JPR-080216-A2 (V-17944) 
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Foto 15 – Detalle da balsa final escavada no 
terreo. Actualmente atópase dividida en dous 
compartimentos, e prevese a súa división en 3 

para favorecer a realización das labores de 
limpeza e mantemento 

Foto 16 – Detalle do punto de rebouse da foto 
15 

  
Foto 17 – Vista do punto de vertido da balsa e 

da súa incorporación pola marxe dereita do rego 
de San Finx 

Foto 18 – Detalle do punto de vertido da foto 17. 
Procédese á toma de mostra M-DC-JPR-

080216-A1 (V-17943) 
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Foto 19 – Vista da galería de acceso a 

Castiñeiros 2 
Foto 20 – Detalle das augas que afloran da 

galería de Castiñeiros 2. Procédese á toma de 
mostra M-DC-JPR-080216-A3 (V-17945) 

 

 

Foto 21 – Vista do rego de San Finx augas 
arriba da mina. Punto de mostraxe M-DC-JPR-

080216-A4 (MR-00632) 

Foto 22 – Vista do rego de San Finx augas 
abaixo da mina. Punto de mostraxe M-DC-JPR-

080216-A5 (MR-00633) 
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Foto 23 – Vista xeral do lugar de Filgueira, e da 
zona de onde procede o manancial do que se 

procede á súa mostraxe 

Foto 24 – Detalle do manancial xunto con augas 
pluviais e/ou naturais antes da súa incorporación 
ao rego de San Finx pola súa marxe esquerda. 

Procédese á toma de mostra M-DC-JPR-
080216-A6 (V-17946) 
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92 INFORME DE ENSAIO Nº DE REFERENCIA: 10178 / 2016

DATOS DO CLIENTE AUGAS DE GALICIA-SUB.XERAL DE XESTI DOM.PUB.HIDRAULICO

Praza de camilo Díaz Baliño 7, 15704 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)      NIF 

DATOS DA MOSTRA
Denominación da mostra: M-DC-JPR-080216-A1

Tipo de mostra: Auga residual

Remitido por: AUGAS DE GALICIA

Data entrada: 09/02/2016 - 08:00

Data comezo / remate: 09/02/2016 - 16/02/2016

DATOS DE MOSTRAXE
Data toma: 08/02/2016 - 11:35

Cantidade de mostra: 2 L Tipo envase  :  1P 1VBT

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Solidos suspendidos Fibra Vidro GRV/003-a 5,0 mg/L <5,0 mg/L (1)

DBO5 MN/001-a 5 mg/L <5 mg/L (1)

DQO EA/011-a 5 mg/L <5 mg/L (1)

Nitritos COL/007-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Nitratos CI/002-a 0,50 mg/L 2,8 mg/L (1)

Fosfatos COL/007-a 0,21 mg/L PO4 <0,21 mg/L PO4 (1)

Sulfatos CI/002-a 0,50 mg/L 14 mg/L (1)

Cloruros CI/002-a 0,50 mg/L 5,9 mg/L (1)

Fluoruros CI/002-a 0,015 mg/L 0,52 mg/L (1)

Aceites e graxas IR/001-a 0,20 mg/L <0,20 mg/L (1)

Índice de Fenois EA/029-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Suma HPAs 16 EPA CGM/031-a <0,35 µg/L (1)

   Naftaleno CGM/031-a 0,20 µg/L <0,20 µg/L (1)

   Acenafteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Acenaftileno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Criseno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Pireno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Fenantreno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Fluoreno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Antraceno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Fluoranteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (a) Antraceno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (b) Fluoranteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (k) Fluoranteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (a) Pireno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (g,h,i) Perileno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Dibenzo (a,h) antraceno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Indeno (1,2,3,c,d) Pireno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

Cadmio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Chumbo disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Mercurio disolto AGH/005-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Niquel disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Arsenico disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Cobre disolto ICP/014-a 0,025 mg/L 0,26 mg/L (1)

Cromo VI disolto COL/007-a 0,0050 mg/L <0,0050 mg/L (1)

Cromo disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Cromo III disolto CALCU/001-a 0,020 mg/L <0,020 mg/L (1)

Selenio disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Cinc disolto ICP/014-a 0,025 mg/L 0,38 mg/L (1)

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Boro disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Ferro disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Manganeso disolto ICP/014-a 0,010 mg/L 0,19 mg/L (1)

BTEX CGM/002-a 6 µg/L <6 µg/L (1)

   Benceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Tolueno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Etilbenceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   m,p-Xilenos CGM/002-a 2,0 µg/L <2,0 µg/L (1)

   o-Xileno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

Cianuros totais EA/019-a 0,012 mg/L <0,012 mg/L (1)

Amonio VL/013-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Nitróxeno Kjeldahl VL/007-a 2,0 mg/L <2,0 mg/L (1)

Aluminio disolto ICP/014-a 0,10 mg/L 0,23 mg/L (1)

Cobalto disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Titanio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Estroncio disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Berilio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Antimonio disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Estaño disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Vanadio disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Talio disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Teluro disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Bario disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Prata disolta ICP/014-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Molibdeno disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Fosforo total disolto EA/046-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Silice disolta (SiO2) ICP/014-a 0,26 mg/L 6,5 mg/L (1)

Sodio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L 4,7 mg/L (1)

Calcio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 3,3 mg/L (1)

Potasio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Magnesio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 2,1 mg/L (1)

Litio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Ensaios validados por: Cristóbal Alonso Santos (Técnico sección Físico-Químico), Javier Rambla Nebot (Técnico Sección Cromatografía)

OBSERVACIÓNS

Resultado suma de [Benzo(a)Pireno + Benzo(a)Antraceno + Benzo(b)Fluoranteno + Criseno] < 0.04 µg/L
Mostra precintada.
P= Plástico
VBT= Vidro borosilicatado con tapón de teflón

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓNY PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Emitido en Castellón a 19 de Febreiro de 2016

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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92 INFORME DE ENSAIO Nº DE REFERENCIA: 10179 / 2016

DATOS DO CLIENTE AUGAS DE GALICIA-SUB.XERAL DE XESTI DOM.PUB.HIDRAULICO

Praza de camilo Díaz Baliño 7, 15704 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)      NIF 

DATOS DA MOSTRA
Denominación da mostra: M-DC-JPR-080216-A2

Tipo de mostra: Auga residual

Remitido por: AUGAS DE GALICIA

Data entrada: 09/02/2016 - 08:00

Data comezo / remate: 09/02/2016 - 16/02/2016

DATOS DE MOSTRAXE
Data toma: 08/02/2016 - 11:50

Cantidade de mostra: 2 L Tipo envase  :  1P 1VBT

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Solidos suspendidos Fibra Vidro GRV/003-a 5,0 mg/L <5,0 mg/L (1)

DBO5 MN/001-a 5 mg/L <5 mg/L (1)

DQO EA/011-a 5 mg/L <5 mg/L (1)

Nitritos COL/007-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Nitratos CI/002-a 0,50 mg/L 3,0 mg/L (1)

Fosfatos COL/007-a 0,21 mg/L PO4 <0,21 mg/L PO4 (1)

Sulfatos CI/002-a 0,50 mg/L 11 mg/L (1)

Cloruros CI/002-a 0,50 mg/L 6,4 mg/L (1)

Fluoruros CI/002-a 0,015 mg/L 0,55 mg/L (1)

Aceites e graxas IR/001-a 0,20 mg/L 0,28 mg/L (1)

Índice de Fenois EA/029-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Suma HPAs 16 EPA CGM/031-a <0,35 µg/L (1)

   Naftaleno CGM/031-a 0,20 µg/L <0,20 µg/L (1)

   Acenafteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Acenaftileno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Criseno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Pireno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Fenantreno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Fluoreno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Antraceno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Fluoranteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (a) Antraceno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (b) Fluoranteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (k) Fluoranteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (a) Pireno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (g,h,i) Perileno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Dibenzo (a,h) antraceno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Indeno (1,2,3,c,d) Pireno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

Cadmio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Chumbo disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Mercurio disolto AGH/005-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Niquel disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Arsenico disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Cobre disolto ICP/014-a 0,025 mg/L 0,20 mg/L (1)

Cromo VI disolto COL/007-a 0,0050 mg/L <0,0050 mg/L (1)

Cromo disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Cromo III disolto CALCU/001-a 0,020 mg/L <0,020 mg/L (1)

Selenio disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Cinc disolto ICP/014-a 0,025 mg/L 0,28 mg/L (1)

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Boro disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Ferro disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Manganeso disolto ICP/014-a 0,010 mg/L 0,14 mg/L (1)

BTEX CGM/002-a 6 µg/L <6 µg/L (1)

   Benceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Tolueno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Etilbenceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   m,p-Xilenos CGM/002-a 2,0 µg/L <2,0 µg/L (1)

   o-Xileno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

Cianuros totais EA/019-a 0,012 mg/L <0,012 mg/L (1)

Amonio VL/013-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Nitróxeno Kjeldahl VL/007-a 2,0 mg/L <2,0 mg/L (1)

Aluminio disolto ICP/014-a 0,10 mg/L 0,16 mg/L (1)

Cobalto disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Titanio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Estroncio disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Berilio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Antimonio disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Estaño disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Vanadio disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Talio disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Teluro disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Bario disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Prata disolta ICP/014-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Molibdeno disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Fosforo total disolto EA/046-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Silice disolta (SiO2) ICP/014-a 0,26 mg/L 6,5 mg/L (1)

Sodio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L 4,6 mg/L (1)

Calcio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 3,2 mg/L (1)

Potasio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Magnesio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 2,1 mg/L (1)

Litio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Ensaios validados por: Cristóbal Alonso Santos (Técnico sección Físico-Químico), Javier Rambla Nebot (Técnico Sección Cromatografía)

OBSERVACIÓNS

Resultado suma de [Benzo(a)Pireno + Benzo(a)Antraceno + Benzo(b)Fluoranteno + Criseno] < 0.04 µg/L
Mostra precintada.
P= Plástico
VBT= Vidro borosilicatado con tapón de teflón

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓNY PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Emitido en Castellón a 19 de Febreiro de 2016

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)

Páxina 2 de 2



IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
, S

L 
- 

In
sc

. e
n 

el
 R

eg
. M

er
ca

nt
il 

de
 C

as
te

lló
n,

 T
om

o 
43

7 
G

en
er

al
 d

e 
S

oc
ie

da
de

s.
 L

ib
ro

 6
, f

ol
io

 1
23

, h
oj

a 
14

3,
 In

sc
. 1

.ª
 e

l 4
 d

e 
ab

ril
 1

99
0.

 D
om

. S
oc

ia
l: 

C
no

. d
e 

la
 R

ay
a,

 4
6-

12
00

6 
C

A
S

T
E

LL
O

N
 -

 C
IF

 B
12

22
74

92 INFORME DE ENSAIO Nº DE REFERENCIA: 10180 / 2016

DATOS DO CLIENTE AUGAS DE GALICIA-SUB.XERAL DE XESTI DOM.PUB.HIDRAULICO

Praza de camilo Díaz Baliño 7, 15704 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)      NIF 

DATOS DA MOSTRA
Denominación da mostra: M-DC-JPR-080216-A3

Tipo de mostra: Auga residual

Remitido por: AUGAS DE GALICIA

Data entrada: 09/02/2016 - 08:00

Data comezo / remate: 09/02/2016 - 16/02/2016

DATOS DE MOSTRAXE
Data toma: 08/02/2016 - 12:20

Cantidade de mostra: 2 L Tipo envase  :  1P 1VBT

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Solidos suspendidos Fibra Vidro GRV/003-a 5,0 mg/L <5,0 mg/L (1)

DBO5 MN/001-a 5 mg/L <5 mg/L (1)

DQO EA/011-a 5 mg/L <5 mg/L (1)

Nitritos COL/007-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Nitratos CI/002-a 0,50 mg/L 2,2 mg/L (1)

Fosfatos COL/007-a 0,21 mg/L PO4 <0,21 mg/L PO4 (1)

Sulfatos CI/002-a 0,50 mg/L 1,6 mg/L (1)

Cloruros CI/002-a 0,50 mg/L 8,2 mg/L (1)

Fluoruros CI/002-a 0,015 mg/L 0,11 mg/L (1)

Aceites e graxas IR/001-a 0,20 mg/L <0,20 mg/L (1)

Índice de Fenois EA/029-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Suma HPAs 16 EPA CGM/031-a <0,35 µg/L (1)

   Naftaleno CGM/031-a 0,20 µg/L <0,20 µg/L (1)

   Acenafteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Acenaftileno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Criseno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Pireno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Fenantreno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Fluoreno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Antraceno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Fluoranteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (a) Antraceno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (b) Fluoranteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (k) Fluoranteno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (a) Pireno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Benzo (g,h,i) Perileno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Dibenzo (a,h) antraceno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Indeno (1,2,3,c,d) Pireno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

Cadmio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Chumbo disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Mercurio disolto AGH/005-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Niquel disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Arsenico disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Cobre disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Cromo VI disolto COL/007-a 0,0050 mg/L <0,0050 mg/L (1)

Cromo disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Cromo III disolto CALCU/001-a 0,020 mg/L <0,020 mg/L (1)

Selenio disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Cinc disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Boro disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Ferro disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Manganeso disolto ICP/014-a 0,010 mg/L 0,014 mg/L (1)

BTEX CGM/002-a 6 µg/L <6 µg/L (1)

   Benceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Tolueno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Etilbenceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   m,p-Xilenos CGM/002-a 2,0 µg/L <2,0 µg/L (1)

   o-Xileno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

Cianuros totais EA/019-a 0,012 mg/L <0,012 mg/L (1)

Amonio VL/013-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Nitróxeno Kjeldahl VL/007-a 2,0 mg/L <2,0 mg/L (1)

Aluminio disolto ICP/014-a 0,10 mg/L 0,10 mg/L (1)

Cobalto disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Titanio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Estroncio disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Berilio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Antimonio disolto ICP/014-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Estaño disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Vanadio disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Talio disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Teluro disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Bario disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Prata disolta ICP/014-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Molibdeno disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Fosforo total disolto EA/046-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Silice disolta (SiO2) ICP/014-a 0,26 mg/L 5,5 mg/L (1)

Sodio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L 5,5 mg/L (1)

Calcio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 1,1 mg/L (1)

Potasio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Magnesio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 0,76 mg/L (1)

Litio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Ensaios validados por: Cristóbal Alonso Santos (Técnico sección Físico-Químico), Javier Rambla Nebot (Técnico Sección Cromatografía)

OBSERVACIÓNS

Resultado suma de [Benzo(a)Pireno + Benzo(a)Antraceno + Benzo(b)Fluoranteno + Criseno] < 0.04 µg/L
Mostra precintada.
P= Plástico
VBT= Vidro borosilicatado con tapón de teflón

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓNY PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Emitido en Castellón a 19 de Febreiro de 2016

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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92 INFORME DE ENSAIO Nº DE REFERENCIA: 10181 / 2016

DATOS DO CLIENTE AUGAS DE GALICIA-SUB.XERAL DE XESTI DOM.PUB.HIDRAULICO

Praza de camilo Díaz Baliño 7, 15704 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)      NIF 

DATOS DA MOSTRA
Denominación da mostra: M-DC-JPR-080216-A4

Tipo de mostra: Auga de rio

Remitido por: AUGAS DE GALICIA

Data entrada: 09/02/2016 - 08:00

Data comezo / remate: 09/02/2016 - 17/02/2016

DATOS DE MOSTRAXE
Data toma: 08/02/2016 - 12:35

Cantidade de mostra: 2 L Tipo envase  :  1P 1VBT

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Solidos suspendidos Fibra Vidro GRV/003-a 5,0 mg/L <5,0 mg/L (1)

DBO5 ES/005-a 2,0 mg/L <2,0 mg/L (1)

DQO EA/011-a 5 mg/L 6 mg/L (1)

Nitritos COL/007-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Nitratos CI/002-a 0,20 mg/L 4,3 mg/L (1)

Fosfatos COL/007-a 0,050 mg/L PO4 <0,050 mg/L PO4 (1)

Sulfatos CI/002-a 0,50 mg/L 2,1 mg/L (1)

Cloruros CI/002-a 0,50 mg/L 6,7 mg/L (1)

Fluoruros CI/002-a 0,015 mg/L 0,026 mg/L (1)

Aceites e graxas IR/001-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Índice de Fenois EA/029-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Suma HPAs 16 EPA CGM/031-a <0,017 µg/L (1)

   Naftaleno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Acenafteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Acenaftileno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Criseno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Pireno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Fenantreno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Fluoreno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Antraceno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Fluoranteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (a) Antraceno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (b) Fluoranteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (k) Fluoranteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (a) Pireno CGM/031-a 0,00017 µg/L <0,00017 µg/L (1)

   Benzo (g,h,i) Perileno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Dibenzo (a,h) antraceno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Indeno (1,2,3,c,d) Pireno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

Cadmio disolto ICP-MS/002-a 0,000024 mg/L <0,000024 mg/L (1)

Chumbo disolto ICP-MS/002-a 0,00036 mg/L <0,00036 mg/L (1)

Mercurio disolto FA/002-a 0,015 µg/L <0,015 µg/L (1)

Niquel disolto ICP-MS/002-a 0,0012 mg/L <0,0012 mg/L (1)

Arsenico disolto ICP-MS/002-a 0,00050 mg/L <0,00050 mg/L (1)

Cobre disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Cromo VI disolto COL/007-a 2,0 µg/L <2,0 µg/L (1)

Cromo disolto ICP-MS/002-a 0,0050 mg/L <0,0050 mg/L (1)

Cromo III disolto CALCU/001-a 0,005 mg/L <0,005 mg/L (1)

Selenio disolto ICP-MS/002-a 0,0003 mg/L <0,0003 mg/L (1)

Cinc disolto ICP-MS/002-a 0,009 mg/L <0,009 mg/L (1)

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Boro disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Ferro disolto ICP-MS/002-a 0,0050 mg/L <0,0050 mg/L (1)

Manganeso disolto ICP-MS/002-a 0,0050 mg/L 0,010 mg/L (1)

BTEX CGM/002-a 6 µg/L <6 µg/L (1)

   Benceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Tolueno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Etilbenceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   m,p-Xilenos CGM/002-a 2,0 µg/L <2,0 µg/L (1)

   o-Xileno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

Cianuros totais EA/019-a 0,012 mg/L <0,012 mg/L (1)

Amonio COL/007-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Nitróxeno Kjeldahl VL/007-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Aluminio disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L 0,061 mg/L (1)

Cobalto disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Titanio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Estroncio disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Berilio disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Antimonio disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Estaño disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Vanadio disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Talio disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Teluro disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Bario disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Prata disolta ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Molibdeno disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Fosforo total disolto EA/046-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Silice disolta (SiO2) ICP/014-a 0,26 mg/L 4,5 mg/L (1)

Sodio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L 4,4 mg/L (1)

Calcio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 1,1 mg/L (1)

Potasio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Magnesio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 0,72 mg/L (1)

Litio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Ensaios validados por: Cristóbal Alonso Santos (Técnico sección Físico-Químico), Javier Rambla Nebot (Técnico Sección Cromatografía)

OBSERVACIÓNS

Resultado suma de [Benzo(a)Pireno + Benzo(a)Antraceno + Benzo(b)Fluoranteno + Criseno] < 0.0017 µg/L
Mostra precintada.
P= Plástico
VBT= Vidro borosilicatado con tapón de teflón
O límite de cuantificación do parámetro SOLIDOS SUSPENDIDOS, ACEITES Y GRASAS, é maior do que se indica no Anexo Técnico do expediente 
LE103/268 , ya que no hay suficiente volumen para realizar la analítica.

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓNY PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Emitido en Castellón a 19 de Febreiro de 2016

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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92 INFORME DE ENSAIO Nº DE REFERENCIA: 10182 / 2016

DATOS DO CLIENTE AUGAS DE GALICIA-SUB.XERAL DE XESTI DOM.PUB.HIDRAULICO

Praza de camilo Díaz Baliño 7, 15704 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)      NIF 

DATOS DA MOSTRA
Denominación da mostra: M-DC-JPR-080216-A5

Tipo de mostra: Auga de rio

Remitido por: AUGAS DE GALICIA

Data entrada: 09/02/2016 - 08:00

Data comezo / remate: 09/02/2016 - 18/02/2016

DATOS DE MOSTRAXE
Data toma: 08/02/2016 - 13:05

Cantidade de mostra: 2 L Tipo envase  :  1P 1VBT

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Solidos suspendidos Fibra Vidro GRV/003-a 5,0 mg/L <5,0 mg/L (1)

DBO5 ES/005-a 2,0 mg/L <2,0 mg/L (1)

DQO EA/011-a 5 mg/L 5 mg/L (1)

Nitritos COL/007-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Nitratos CI/002-a 0,20 mg/L 3,4 mg/L (1)

Fosfatos COL/007-a 0,050 mg/L PO4 <0,050 mg/L PO4 (1)

Sulfatos CI/002-a 0,50 mg/L 2,7 mg/L (1)

Cloruros CI/002-a 0,50 mg/L 6,7 mg/L (1)

Fluoruros CI/002-a 0,015 mg/L 0,076 mg/L (1)

Aceites e graxas IR/001-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Índice de Fenois EA/029-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Suma HPAs 16 EPA CGM/031-a <0,017 µg/L (1)

   Naftaleno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Acenafteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Acenaftileno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Criseno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Pireno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Fenantreno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Fluoreno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Antraceno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Fluoranteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (a) Antraceno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (b) Fluoranteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (k) Fluoranteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (a) Pireno CGM/031-a 0,00017 µg/L <0,00017 µg/L (1)

   Benzo (g,h,i) Perileno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Dibenzo (a,h) antraceno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Indeno (1,2,3,c,d) Pireno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

Cadmio disolto ICP-MS/002-a 0,000024 mg/L 0,0016 mg/L (1)

Chumbo disolto ICP-MS/002-a 0,00036 mg/L <0,00036 mg/L (1)

Mercurio disolto FA/002-a 0,000015 mg/L <0,000015 mg/L (1)

Niquel disolto ICP-MS/002-a 0,0012 mg/L 0,0013 mg/L (1)

Arsenico disolto ICP-MS/002-a 0,00050 mg/L <0,00050 mg/L (1)

Cobre disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L 0,049 mg/L (1)

Cromo VI disolto COL/007-a 0,0020 mg/L <0,0020 mg/L (1)

Cromo disolto ICP-MS/002-a 0,0050 mg/L <0,0050 mg/L (1)

Cromo III disolto CALCU/001-a 0,005 mg/L <0,005 mg/L (1)

Selenio disolto ICP-MS/002-a 0,0003 mg/L <0,0003 mg/L (1)

Cinc disolto ICP-MS/002-a 0,009 mg/L 0,059 mg/L (1)

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Boro disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Ferro disolto ICP-MS/002-a 0,0050 mg/L 0,037 mg/L (1)

Manganeso disolto ICP-MS/002-a 0,0050 mg/L 0,040 mg/L (1)

BTEX CGM/002-a 6 µg/L <6 µg/L (1)

   Benceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Tolueno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Etilbenceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   m,p-Xilenos CGM/002-a 2,0 µg/L <2,0 µg/L (1)

   o-Xileno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

Cianuros totais EA/019-a 0,012 mg/L <0,012 mg/L (1)

Amonio COL/007-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Nitróxeno Kjeldahl VL/007-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Aluminio disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L 0,043 mg/L (1)

Cobalto disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Titanio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Estroncio disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Berilio disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Antimonio disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Estaño disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Vanadio disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Talio disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Teluro disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Bario disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Prata disolta ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Molibdeno disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Fosforo total disolto EA/046-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Silice disolta (SiO2) ICP/014-a 0,26 mg/L 4,9 mg/L (1)

Sodio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L 4,9 mg/L (1)

Calcio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 1,2 mg/L (1)

Potasio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Magnesio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 0,9 mg/L (1)

Litio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Ensaios validados por: Beatriz Delgado (Técnico sección Físico-Químico), Javier Rambla Nebot (Técnico Sección Cromatografía)

OBSERVACIÓNS

Resultado suma de [Benzo(a)Pireno + Benzo(a)Antraceno + Benzo(b)Fluoranteno + Criseno] < 0.0017 µg/L
Mostra precintada.
P= Plástico
VBT= Vidro borosilicatado con tapón de teflón
O límite de cuantificación do parámetro SOLIDOS SUSPENDIDOS, ACEITES Y GRASAS, é maior do que se indica no Anexo Técnico do expediente 
LE103/268 , ya que no hay suficiente volumen para realizar la analítica.

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓNY PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Emitido en Castellón a 19 de Febreiro de 2016

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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92 INFORME DE ENSAIO Nº DE REFERENCIA: 10183 / 2016

DATOS DO CLIENTE AUGAS DE GALICIA-SUB.XERAL DE XESTI DOM.PUB.HIDRAULICO

Praza de camilo Díaz Baliño 7, 15704 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)      NIF 

DATOS DA MOSTRA
Denominación da mostra: M-DC-JPR-080216-A6

Tipo de mostra: Auga de rio

Remitido por: AUGAS DE GALICIA

Data entrada: 09/02/2016 - 08:00

Data comezo / remate: 09/02/2016 - 17/02/2016

DATOS DE MOSTRAXE
Data toma: 08/02/2016 - 14:05

Cantidade de mostra: 2 L Tipo envase  :  1P 1VBT

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Solidos suspendidos Fibra Vidro GRV/003-a 5,0 mg/L <5,0 mg/L (1)

DBO5 ES/005-a 2,0 mg/L <2,0 mg/L (1)

DQO EA/011-a 5 mg/L <5 mg/L (1)

Nitritos COL/007-a 0,010 mg/L 0,013 mg/L (1)

Nitratos CI/002-a 0,20 mg/L 6,4 mg/L (1)

Fosfatos COL/007-a 0,050 mg/L PO4 <0,050 mg/L PO4 (1)

Sulfatos CI/002-a 0,50 mg/L 2,4 mg/L (1)

Cloruros CI/002-a 0,50 mg/L 10 mg/L (1)

Fluoruros CI/002-a 0,015 mg/L <0,015 mg/L (1)

Aceites e graxas IR/001-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Índice de Fenois EA/029-a 0,10 mg/L <0,10 mg/L (1)

Suma HPAs 16 EPA CGM/031-a <0,017 µg/L (1)

   Naftaleno CGM/031-a 0,010 µg/L <0,010 µg/L (1)

   Acenafteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Acenaftileno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Criseno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Pireno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Fenantreno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Fluoreno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Antraceno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Fluoranteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (a) Antraceno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (b) Fluoranteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (k) Fluoranteno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Benzo (a) Pireno CGM/031-a 0,00017 µg/L <0,00017 µg/L (1)

   Benzo (g,h,i) Perileno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Dibenzo (a,h) antraceno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

   Indeno (1,2,3,c,d) Pireno CGM/031-a 0,0005 µg/L <0,0005 µg/L (1)

Cadmio disolto ICP-MS/002-a 0,000024 mg/L <0,000024 mg/L (1)

Chumbo disolto ICP-MS/002-a 0,00036 mg/L <0,00036 mg/L (1)

Mercurio disolto FA/002-a 0,000015 mg/L <0,000015 mg/L (1)

Niquel disolto ICP-MS/002-a 0,0012 mg/L <0,0012 mg/L (1)

Arsenico disolto ICP-MS/002-a 0,00050 mg/L <0,00050 mg/L (1)

Cobre disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Cromo VI disolto COL/007-a 0,0020 mg/L <0,0020 mg/L (1)

Cromo disolto ICP-MS/002-a 0,0050 mg/L <0,0050 mg/L (1)

Cromo III disolto CALCU/001-a 0,005 mg/L <0,005 mg/L (1)

Selenio disolto ICP-MS/002-a 0,0003 mg/L <0,0003 mg/L (1)

Cinc disolto ICP-MS/002-a 0,009 mg/L <0,009 mg/L (1)

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT. RESULTADO UNIDADES

Boro disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Ferro disolto ICP-MS/002-a 0,0050 mg/L <0,0050 mg/L (1)

Manganeso disolto ICP-MS/002-a 0,0050 mg/L 0,012 mg/L (1)

BTEX CGM/002-a 6 µg/L <6 µg/L (1)

   Benceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Tolueno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   Etilbenceno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

   m,p-Xilenos CGM/002-a 2,0 µg/L <2,0 µg/L (1)

   o-Xileno CGM/002-a 1,0 µg/L <1,0 µg/L (1)

Cianuros totais EA/019-a 0,012 mg/L <0,012 mg/L (1)

Amonio COL/007-a 0,050 mg/L 0,14 mg/L (1)

Nitróxeno Kjeldahl VL/007-a 1,0 mg/L <1,0 mg/L (1)

Aluminio disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L 0,012 mg/L (1)

Cobalto disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Titanio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Estroncio disolto ICP/014-a 0,025 mg/L <0,025 mg/L (1)

Berilio disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Antimonio disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Estaño disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Vanadio disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Talio disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Teluro disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Bario disolto ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Prata disolta ICP-MS/002-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Molibdeno disolto ICP-MS/002-a 0,0010 mg/L <0,0010 mg/L (1)

Fosforo total disolto EA/046-a 0,050 mg/L <0,050 mg/L (1)

Silice disolta (SiO2) ICP/014-a 0,26 mg/L 8 mg/L (1)

Sodio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L 6,8 mg/L (1)

Calcio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 2,4 mg/L (1)

Potasio disolto ICP/014-a 1,0 mg/L 1,0 mg/L (1)

Magnesio disolto ICP/014-a 0,50 mg/L 1,3 mg/L (1)

Litio disolto ICP/014-a 0,010 mg/L <0,010 mg/L (1)

Ensaios validados por: Cristóbal Alonso Santos (Técnico sección Físico-Químico), Javier Rambla Nebot (Técnico Sección Cromatografía)

OBSERVACIÓNS

Resultado suma de [Benzo(a)Pireno + Benzo(a)Antraceno + Benzo(b)Fluoranteno + Criseno] < 0.0017 µg/L
Mostra precintada.
P= Plástico
VBT= Vidro borosilicatado con tapón de teflón
O límite de cuantificación do parámetro SOLIDOS SUSPENDIDOS, ACEITES Y GRASAS, é maior do que se indica no Anexo Técnico do expediente 
LE103/268 , ya que no hay suficiente volumen para realizar la analítica.

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓNY PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Emitido en Castellón a 19 de Febreiro de 2016

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxetos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaios feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
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